ЗАО «Комитекс-Авто»

445009, Самарская область, г. Тольятти,  а/я 2738.

Тел. (8482)22-09-10, 26-74-52.

http://www.komitexavto.ru
КАТАЛОГ ПРОДУКЦИИ:
Полотна для автомобильной промышленности
Артикул
Состав
Поверхностная плотность, г/м2
Возможная область применения
Макс. ширина полотна, м
Макс. длина полотна в рулоне, пог. м

Полотна клееные

C1.100.050.05

50
Для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей
1,8
500

С1.100.070.05
ПЭ:ВИС, полимерные дисперсии
70
Для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей
1,8
500

С1.100.075.01
ПЭ:ВИС, полимерные дисперсии
75
Для фильтрации смазочно-охлаждающих жидкостей
1,8
500

Полотна термоскрепленные

С1.200.060.02
100% ПЭ
60
Для дублирующих прокладок при изготовлении автомобильных сидений
2,0
600

Полотна с пастовым термоклеевым покрытием

С1.240.030.02
ПЭ-волокно ПА-паста
40
Для подложки при изготовлении полки багажника и потолка автомобиля
1,7
250

Полотна иглопробивные комбинированные

С1.310.370.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
370
Для обивки полки багажника автомобиля
1,6
50

С1.310.750.03
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
750
Для арок колес автомобиля
1,6
50

С1.330.370.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
370
Для изготовления полки багажника автомобиля
2,1
50

С1.331.420.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
420
Для обивки дверей, крыши и полки багажника автомобиля
2,1
50

С1.331.420.02
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
420
Для изготовления полки багажника и формованных изделий салона автомобиля
2,1
50

С1.331.580.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
580
Для пола салона и багажника автомобиля
2,1
50

С1.331.620.02
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
620
Для изготовления формованных изделий салона и багажника автомобиля
2,1
50

С1.331.690.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
690
Для изготовления напольных покрытий автомобиля
2,1
50

С1.331.750.03
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
750
Для формовки арок колес автомобиля
2,1
50

С1.331.770.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
770
Для изготовления формованных изделий салона и багажника автомобиля
2,1
50

С1.331.860.01
ПЭ-волокно, полимерные дисперсии
860
Для изготовления формованных изделий салона и багажника автомобиля
2,1
50

Полотна холстопрошивные

С1.500.180.01
ПЭ:ВИС 
180
Для обивки дверей автомобиля
1,7
150

С1.500.190.07
ПЭ:ВИС 
190
Для изготовления полки багажника автомобиля
1,7
150

С1.510.165.075
ПЭ:ВИС, комплексная пропитка
165
Для изготовления полки багажника автомобиля
1,7
150

С1.510.200.01
ПЭ:ВИС, комплексная пропитка
200
Для лицевой обшивки формованных деталей интерьера салона автомобиля
1,7
150

С1.510.200.05
ПЭ:ВИС, комплексная пропитка
200
Для изготовления полки багажника автомобиля
1,7
150

С1.510.200.033
ПЭ:ВИС, комплексная пропитка
200
Для обивки моторного отсека и капота автомобиля
1,7
150

В настоящее время проводится работа по использованию иглопробивных полотен взамен холстопрошивных, так как цена у первых при идентичных характеристиках ниже. Наиболее распространенные иглопробивные полотна применяемые для отделки деталей интерьера автомобиля (полка багажника, оборотная сторона обивки дверей):

1. Артикул: С1.300.150.201 цв. черный, плотность 150г/м2;

2. Артикул: С1.300.180.201 цв. черный, плотность 180г/м2;

3. Артикул: С1.300.150.200 цв. графит, плотность 150г/м2;

4. Артикул: С1.382.190.200 цв. графит, плотность 190г/м2.
Для изготовления способом формования обивки капота, а также для крыши автомобиля мы можем предложить материал «Экопол» различной плотности от 650г/м2 до 1500г/м2 

